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工艺在塑料直接电镀领域迈出

了关键的一步，在该领域具有里程碑式

的意义。该工艺在最终电镀前仅需5个

步骤，可在ABS和ABS／PC塑料上产

生高且稳定的导电性，而且无需任何额

外的化学镀或预镀，

NeoLink@能在活化体系钯浓度极低的情

况下进行操作，从而降低带出损耗。该

工艺比传统塑料电镀工艺更快速，更经

济，能满足全球汽车、卫浴用品和时尚

工业各种极为严格的要求。

工作窗口宽

适用于电镀ABS和ABS／PC塑料

活化剂中钯含量低

工艺流程短，产能高
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