
万方数据



矿 产 保 护 与 利 用

 第 ４０ 卷 第 6 期 (总第 ２３０ 期) ２０２０ 年 １２ 月

目 次
战略性非金属矿产

中国钾资源开发利用技术及产业发展综述 熊增华,王石军(１)…………………………………………………………

锆石的合成及其固化核废物应用研究 丁艺,江正迪,鲜强,旦辉,段涛(８)………………………………………………

海泡石精细化加工及在战略性新兴产业的应用 纪慧超,董雄波,杨华明(１6)…………………………………………

重晶石资源现状及材料化应用 王洋,黄聪,李珍(２6)……………………………………………………………………

我国重晶石选矿与提纯研究现状及展望 陈思雨,刘四清,陈章鸿(３３)…………………………………………………

重晶石防辐射原理与应用 何宇豪,任子杰,黄向阳,彭国煌,王增仔,高惠民(４１)………………………………………

超细粉碎研究现状及其在磷矿加工领域中的应用 李营营,李凤久,王迪,李国峰(４７)…………………………………

X射线拣选—反浮选工艺在宜昌中磷层磷矿选矿中的应用 李宇新,田孟杰,瞿定军,胡学超,孙伟,高志勇(５２)……

六偏磷酸钠在磷矿浮选中的应用及作用机理 张汉泉,许鑫,陈官华,周峰(５８)…………………………………………

Fe３ +与水玻璃组合抑制剂对萤石和方解石浮选分离的影响 宁江峰,李茂林,崔瑞,姚伟,施佳,李瑞杰(6４)…………

陕西某鳞片石墨矿选矿工艺试验研究 王康,高惠民,任子杰,管俊芳,汪巍,韩子文(７１)………………………………

锂云母浮选捕收剂研究现状及展望 李少平,张俊敏,迪里努尔·阿不都卡得,王亚莉(７７)……………………………

焙烧对云母中不同元素酸浸出性能的影响 刘红召,柳林,王威,张博,王守敬(８３)……………………………………

矿物加工工程

矿浆温度对方铅矿浮选效果的影响及机理研究 贺寒冰,何廷树,王鑫,鱼博(８８)………………………………………

浮选过程中辉钼矿的氧化溶解特性 荀婧雯,王宇斌,马晓晓,王妍,李淑芹(９５)………………………………………

预抛—分级回收工艺预选秘鲁某金铜铁多金属矿深部矿石 谭欣,刘书杰,肖巧斌(１０２)………………………………

矿 物 材 料

我国碳酸钙产业发展与资源梯级高值高效利用思考

田键,刘旻,胡攀,朱艳超,张祥,古卫乐,胡唐辉,岳光永(１０９)……………………………………………………

江西广丰超大型高品质黑滑石矿石地球化学特征及应用建议 王运,胡宝群,李满根,范鹏飞(１１７)…………………

高硅铁尾矿制备陶粒工艺试验研究 吴俊权,马晶,汪应玲,乔福龙,李晶,胡文斌,赵颖洁,段孟涵,王江伟(１２6)……

冶 金 工 程

二次铝灰高温焙烧脱氮固氟试验研究 李勇,彭莉,王海斌,秦紫依,屈毅,李勇刚,李春雷,王毅(１３３)………………

综 合 评 述

地质聚合物研究进展 黎洁,谢贤,李博琦,朱辉,宋强,王成行(１４１)……………………………………………………

铜渣资源化利用研究进展 谢仁齐,黄润,赵世翻,杨婧飘,张金柱(１４９)…………………………………………………

从粉煤灰中提取氧化铝技术进展 朱辉,谢贤,李博琦,黎洁(１５５)………………………………………………………

磨矿对矿物浮选行为的影响及助磨剂的作用 毛勇,王泽红,田鹏程,高伟,周鹏飞(１6２)………………………………

全球锰资源现状及对我国可持续发展建议 孙宏伟,王杰,任军平,张伟波,唐文龙,吴兴源,古阿雷(１6９)……………

期刊基本参数: CN４１ － １１２２ / TD∗１９８１ ∗ b∗１6 ∗１８０ ∗ zｈ ∗ P∗ ¥ １５． ００ ∗１０００ ∗２５ ∗２０２０ － １２
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
封面附图说明:锆石的晶体结构图（丁艺 提供)



CONSERVATION AND UTILIZATION （Bimonｔｈｌy)
OF MINERAL RESOURCES Voｌ． ４０,№． 6 （Sum． ２３０) Dec． ２０２０

CONTENTS IN BRIEF
Three Rare Mineral Resources

Oveｒview of ｐoｔａssium ｒesouｒces exｐｌoiｔａｔion & uｔiｌizａｔion ｔecｈnoｌogy ａnd ｐoｔａsｈ indusｔｒy deveｌoｐmenｔ
Xiong ZH, Wａng SJ（１)……………………………………………………………………………………………………………………

Synｔｈesis of ziｒcon ａnd iｔs ａｐｐｌicａｔion in ｔｈe immobiｌizａｔion of nucｌeａｒ wａsｔe Ding Y, Jiａng ZD, Xiａn Q, Dａn H, ａnd Duａn T（８)…………

Fine ｐｒocessing of seｐioｌiｔe ａnd iｔs ａｐｐｌicａｔion in sｔｒａｔegic emeｒging indusｔｒies Ji HC, Dong XB, ａnd Yａng HM（１6)………………………

Sｔａｔus quo ａnd mａｔeｒiａｌized ａｐｐｌicａｔion of bａｒiｔe ｒesouｒces Wａng Y, Huａng C, ａnd Li Z（２6)…………………………………………………

Pｒesenｔ siｔuａｔion ａnd ouｔｌook of bａｒiｔe fｌoｔａｔion ａnd ｐuｒificａｔion in Cｈinａ Cｈen SY, Liu SQ, ａnd Cｈen ZH（３３)………………………………

Rａdiａｔion ｐｒoｔecｔion mecｈａnism ａnd ａｐｐｌicａｔion of bａｒiｔe He YH, Ren ZJ, Huａng XY, Peng GH, Wａng ZZ, ａnd Gａo HM（４１)……………

Reseａｒcｈ sｔａｔus on uｌｔｒａfine cｒusｈing ａnd iｔs ａｐｐｌicａｔion in ｐｒocessing of ｐｈosｐｈａｔe ｒock
Li YY, Li FJ, Wａng D, ａnd Li GF（４７)……………………………………………………………………………………………………

Tｈe ａｐｐｌicａｔion of X － ｒａy soｒｔing － ｒeveｒse fｌoｔａｔion in ｐｈosｐｈａｔe ｒock beneficiａｔion of Yicｈａng ｐｈosｐｈoｒ ｌａyeｒ oｒe
Li YX, Tiａn MJ, Qu DJ, Hu XC, Sun W, ａnd Gａo ZY（５２)……………………………………………………………………………

Aｐｐｌicａｔion ａnd mecｈａnism of sodium ｈexａmeｔａｐｈosｐｈａｔe in ｐｈosｐｈａｔe oｒe fｌoｔａｔion Zｈａng HQ, Xu X, Cｈen GH, ａnd Zｈou F（５８)………

Effecｔ of Fe３ + ａnd sodium siｌicａｔe ａs combinａｔion inｈibiｔoｒs on fｌoｔａｔion seｐａｒａｔion of fｌuoｒiｔe ａnd cａｌciｔe
Ning JF, Li ML, Cui R, Yａo W, Sｈi J, ａnd Li RJ（6４)…………………………………………………………………………………

Exｐeｒimenｔａｌ sｔudy on ａ fｌａke gｒａｐｈiｔe dｒessing ｐｒocess in Sｈａａnxi ｐｒovince
Wａng K, Gａo HM, Ren ZJ, Guａn JF, Wａng W, ａnd Hａn ZW（７１)……………………………………………………………………

Reseａｒcｈ sｔａｔus ａnd ｐｒosｐecｔ of ｌeｐidoｌiｔe fｌoｔａｔion coｌｌecｔoｒs Li SP, Zｈａng JM, Diｌinueｒ·Abudukａde, ａnd Wａng YL（７７)…………………

Effecｔ of ｒoａsｔing ｔｒeａｔmenｔ on ｌeａcｈing ｐｒoｐeｒｔies of diffeｒenｔ eｌemenｔ in micａ Liu HZ, Liu L, Wａng W, Zｈａng B, ａnd Wａng SJ（８３)……

Mineral Processing
Sｔudy on ｔｈe effecｔ ａnd mecｈａnism of ｐuｌｐ ｔemｐeｒａｔuｒe on gａｌenａ fｌoｔａｔion He HB, He TS, Wａnd X, ａnd Yu B（８８)………………………

Oxidａｔion － dissoｌuｔion cｈａｒａcｔeｒisｔics of moｌybdeniｔe duｒing ｔｈe fｌoｔａｔion ｐｒocess Xun JW, Wａng YB, Mａ XX, Wａng Y, ａnd Li SQ（９５)…

Pｒe － concenｔｒａｔion ｐｒocess of ｐｒe － ｔｈｒow—cｌａssificａｔion ｒecoveｒy of ｐｒe － ｔｈｒown ｔａiｌings on deeｐ oｒe in ａ Au － Cu － Fe ｐoｌymeｔａｌｌic deｐosiｔ in
Peｒu

Tａn X, Liu SJ, ａnd Xiａo QB（１０２)…………………………………………………………………………………………………………

Mineral materials
Tｈougｈｔs on ｔｈe deveｌoｐmenｔ of cａｌcium cａｒbonａｔe indusｔｒy ａnd ｔｈe ｈigｈ － vａｌue ａnd ｈigｈ － efficiency uｔiｌizａｔion of ｒesouｒces in Cｈinａ

Tiａn J, Liu M, Hu P, Zｈu YC, Zｈａng X, Gu WL,Hu TH, ａnd Yue GY（１０９)…………………………………………………………

Aｐｐｌicａｔion suggesｔions ａnd geocｈemicａｌ cｈａｒａcｔeｒisｔics of uｌｔｒａｌａｒge ｈigｈ quａｌiｔy bｌａck ｔａｌc oｒe in Guａngfeng, Jiａngxi ｐｒovince
Wａng Y, Hu BQ, Li MG, ａnd Fａn PF（１１７)………………………………………………………………………………………………

Exｐeｒimenｔａｌ sｔudy on ｐｒeｐａｒａｔion of ceｒａmsiｔe wiｔｈ ｈigｈ siｌicon iｒon ｔａiｌings
Wu JQ, Mａ J, Wａng YL, Qiａo FL, Li J, Hu WB, Zｈａo YJ, Duａn MZ, ａnd Wａng JW（１２6)…………………………………………

Metallurgy
Sｔudy on ｒemovａｌ of fｌuoｒide ａnd niｔｒide in secondａｒy ａｌuminum dｒoss by ｈigｈ ｔemｐeｒａｔuｒe ｒoａsｔing

Li Y, Peng L, Wａng HB, Qin ZY, Qu Y, Li YG, Li CL, ａnd Wａng Y（１３３)…………………………………………………………

Reviews
Oveｒview of ｒeseａｒcｈ on geoｐoｌymeｒs Li J, Xie X, Li BQ, Zｈu H, Song Q, ａnd Wａng CH（１４１)……………………………………………

Reseａｒcｈ ｐｒogｒess on ｒesouｒce uｔiｌizａｔion of coｐｐeｒ sｌａg Xie RQ, Huａng R, Zｈａo SF, Yａng JP, ａnd Zｈａng JZ（１４９)………………………

Cuｒｒenｔ siｔuａｔion of ａｌuminａ exｔｒａcｔion fｒom fｌy ａsｈ Zｈu H, Xie X, Li BQ, ａnd Li J（１５５)……………………………………………………

Effecｔ of gｒinding ｐｒocess on mineｒａｌ fｌoｔａｔion beｈａvioｒ ａnd ｔｈe ｒoｌe of gｒinding ａids
Mａo Y, Wａng ZH, Tiａn PC, Gａo W, ａnd Zｈou PF（１6２)…………………………………………………………………………………

Cuｒｒenｔ siｔuａｔion of gｌobａｌ mａngａnese ｒesouｒces ａnd suggesｔions foｒ susｔａinａbｌe deveｌoｐmenｔ in Cｈinａ
Sun HW, Wａng J, Ren JP, Zｈａng WB, Tａng WL, Wu XY, ａnd Gu AL（１6９)…………………………………………………………


