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封面解读

封面展示了面向医学股骨柄假体应用，基于选区激光熔化(sLM)技术制备三周期极小曲面(TPMS)中

螺旋二十四面体(gyroid，G)、金Nf]]5(diamond，D)和简单(primitive，P)三种多孔结构的成形过程。通过制

备不同孔隙率结构样件和压缩实验，确定适合的结构类型，并将其引入股骨柄假体近端设计中，有效降低了

假体的弹性模量，缓解了应力遮挡效应，还可诱导骨生长，提高假体的长期稳定性，延长假体的使用寿命。
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